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Beschichtungstechnologie

R. SpiTzKe  
OBeRfläCHen- und GalvanOTeCHniK



Wir üBer uns

die firma R. Spitzke ist heute ein renommierter fachbetrieb 
für die Oberflächentechnik. Schwerpunkt ist die „funktionelle 
Galvanotechnik“, mit dem ziel, dem Kunden maßgeschneiderte 
lösungen anzubieten. 

    Historische Entwicklung:
1 1978 Gründung der firma R. Spitzke Hartchromtechnik durch 
 den dipl.-ing. R. Spitzke in Hamburg-Wandsbek mit den 
 verfahren Hartchrom und zink

2 1980 aufnahme der dienstleistung Rundschleifen, 
z.B. Kolbenstangen für die fahrzeugindustrie

3 1981 entwicklung einer hochkorrosionsfesten Beschichtung für  
Hydraulik-Kolbenstangen

4 1983 umzug in das Gewerbegebiet Barsbüttel und Bezug 
 neuer fertigungshallen, um dem gewachsenen  
 auftragsvolumen im Bereich formen- und Werkzeugbau 

gerecht zu werden

5   1983 aufnahme der chemischen vernickelung in das ferti-
gungsprogramm

6 1989 erste erweiterung der produktionshalle 

7   1989 die luftfahrtindustrie kann als Großkunde 
gewonnen werden

8  1990 aufnahme der dispersionsbeschichtungen 
(nickel-Siliziumcarbid, nickel-Teflon)

9  1991 die dünnschichtverchromung wird Bestandteil 
des fertigungsprogramms

10 1995 zweite Hallenerweiterung

11 1998 zertifizierung des Betriebebs nach din en iSO 9001

12 1999 zukauf der duktilchrombeschichtung als Beschichtung 
für besonderen Schutz gegen abrasiv-verschleiß

13 2000 entwicklung einer antiadhäsiven Beschichtung für 
 formen und Werkzeuge mit dem Markennamen Hardflon®

14 2004 umwandlung der einzelfirma in die R. Spitzke 
Oberflächen– und Galvanotechnik GmbH & Co. KG

15 2004 dritte Hallenerweiterung für die einrichtung einer 
 versuchsgalvanik

16 2005 die Beschichtung dünnschichtchrom erhält die 
 zulassung für die lebensmittel- und pharmaindustrie

17 2008 Übernahme des Betriebes durch den 
 langjährigen Kunden Otto littmann Maschinenfabrik 
 präzisionsmechanik GmbH
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Prinzip der galvanischen Verchromung (vereinfacht)

Bauteil+Chromsäure+Gleichstrom => Bauteil verchromt
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leistungsspektrum

Beschichtungsverfahren

▶  hartchrom/ maßchrom
(verschleißschutz, Korrosionsschutz, Reparatur)

▶  chromcarbid (Dünnschichtchrom)
(Gleitverschleiß, passungsrost)

▶  Duktilchrom®/Dünnschicht, Dickschicht
(Schneidwerkzeuge, abrasiv-verschleiß)

▶  Duktilchrom® plus
(verschleiß- und Korrosionsschutz im
Bereich lebensmittel und pharmazie)

▶  hartchrom/teflon (hardflon®)
(entformung, Reibminderung)

▶  chemisch nickel
(hoher Korrosionsschutz, mäßiger verschleißschutz)

▶  chemisch nickel/hartchrom
(extremer Korrosionsschutz bei hohem verschleißschutz)

▶  chemisch nickel/teflon
(hervorragende Gleiteigenschaften, entformung)

▶  sonderschichten
(für spezielle anwendungen und anforderungen,
z.B. Gleitschichten)

Chemische Verfahren

▶  Beizen/passivieren von edelstählen
(Korrosionsschutz im food-, pharmabereich und luftfahrt)

▶ chemisches entgraten
(entfernung von Bearbeitungsgraten, verrundung scharfer
Kanten usw. durch einen chemischen prozess)

▶ elektropolieren von edelstählen und Werkzeugstählen
(biokompatible Oberfläche, hoher Korrosionsschutz,

 einebnung, Glättung, Glanz)

Mechanische Verfahren

▶ schleifen  Rundschleifen, flach- und profilschleifen, 
Spitzenlosschleifen, Gewindeschleifen,  
Koordinatenschleifen, läppen,  
Gleitschleifen, Handschleifen

▶ polieren  Handpolieren

▶ strahlen Glasperlen- und Korundstrahlen

Sonstige Verfahren

▶ messtechnik   Rauheit, vickershärte, Messmaschine
Metallographie, chemische analytik, 
Korrosionsprüfung

▶ Wärme- 
    behandlung   Wasserstoffentzug, Schichtaushärtung bei 

Chemisch nickel

Entwicklung

▶ schichtentwicklung

▶ entwicklung von problemlösungen

▶ Verfahrensentwicklung



proDukte / Verfahren

Hohe Härte, gute verschleißfestigkeit, Korrosionsschutz, geringe 

Klebeneigung, gute Gleiteigenschaft und hohe Temperatur- 

beständigkeit. die universalschicht für viele Beanspruchungen. als dickschicht ideal für Reparaturen mit anschließendem Schleifen.

spritzgussform für  
schraubkerne -

Hervorragende entformbarkeit  
und höhere Standzeit  

bei einer pressform zur  
Herstellung von formkernen

formkörper - präzise innenverchromung an einer  
Gummiform zur besseren entformbarkeit bei der Herstellung von 
endlos-Keilriemen aus Gummi für die automobilindustrie

die „perle“ in der familie der Chromschichten. 

durch die perlstruktur und die ionen-Bindung  

des Chroms über ein Kohlenstoffatom entsteht eine Schicht, deren Haftung zum Grundmaterial größer ist als die festigkeit des 

Werkstoffs. eine Schicht für extreme Beanspruchung auch bei langzeiteinwirkung, zum Beispiel in der lagerindustrie.

perlstruktur - Oberflächenstruktur der Chromcarbidschicht.  
der Gegenkörper gleitet auf den Mikroperlen der Beschichtung, 
Grund für die hervorragenden Triboeigenschaften der Schicht

matrize - verhinderung von 
Kaltverschweißung beim „aufblasen“ 
von Stahlrohren in einer Matrize für 
die Herstellung von auspuffteilen

Beim rockwell-haftungstest verursacht ein 
diamant eine plastische verformung des 
Grundmaterials (hier HSS). Chromcarbid 
macht diese dauerhafte verformung ohne 
ablösung vom Grundmaterial mit. 

▶ HartCHroM - dEr klaSSikEr

▶ CHroMCarBid (dünnSCHiCHtCHroM)

piston - Hochwertige Hartchromschicht auf  
     Bauteilen im Triebwerk von flugzeugen



in das Mikrorissnetzwerk 

eingebauter „Schmierstoff“  

gibt dieser Oberfläche antiadhäsive eigenschaften sowie niedrige Reibung bei Gleitprozessen. Bei  

der Herstellung und Handhabung von klebenden Materialien ermöglicht diese Schicht die entformung 

des Bauteils bei gleichzeitiger Standzeitverbesserung. Häufiger einsatz in der verpackungs- und  

lebensmittelindustrie sowie in der Metallumformung.

▶Duktilchrom® für die anwendung kommen hauptsächlich 2 varianten in frage: dünnschicht-duktilchrom 

(2-10µm) und dickschicht-duktilchrom (bis 500µm). dünnschicht-duktilchrom eignet sich aufgrund 

seiner feinkörnigen Struktur, die selbst an scharfen Kanten kaum zur Wulstbildung führt, für die Beschichtung von schneidenden 

Werkzeugen. Standzeitverlängerung und antihaft-eigenschaft ermöglicht eine leistungsfähige fertigung beim Kunden. die dickschicht 

ist strukturbedingt extrem verschleißfest, auch bei abrasiv-verschleiß, z.B. papier.

rotoren einer schneckenpumpe- 
die duktilchrom-dick- 
beschichtung führt selbst 
bei hoher abrasivbe-
anspruchung bei einer 
Schmutzwasserpumpe mit  
schmirgelnden feststoffen zu 
hohen Standzeiten.

▶hartchrom/teflon (harDflon®)

kühlsteg - verhinderung von abrasivverschleiß bei der 
zigarettenherstellung durch eine glatte gleichmäßige 
dickschicht. normale Hartchromschicht ist hier durch 
die „apfelsinenhaut“ weniger geeignet.

▶Duktilchrom® plus

pumpengehäuse - verschleißschutz im 
inneren eines pumpengehäuses aus 

edelstahl in der lebensmittelindustrie

duktilchrom® plus ist eine 

Beschichtung, die speziell für die 

eignung im Bereich lebensmittel 

und pharma entwickelt wurde. 

neben der Schwermetallfreiheit 

kommt es auf die hohe Haft- 

und verschleißfestigkeit neben 

einer guten Korrosions- 

beständigkeit an.

mahlscheibe - Standzeitver- 
längerung eines Mahlwerk- 
zeuges und abriebminimierung 
mit duktilchrom® plus 

proDukte / Verfahren

Hohe Schaltzyklen eines Drehschiebers beim 
abfüllen von lebensmittelprodukten



proDukte / Verfahren

Bei der chemischen 

vernickelung  

werden alle flüssigkeitsbenetzten flächen eines Bauteils 

durch Tauchen in ein chemisches nickelbad nahezu  

gleichmäßig beschichtet. die Schicht hat eine sehr hohe  

Korrosions- sowie chemische Beständigkeit. durch eine  

Wärmebehandlung lässt sie sich auf etwa Hartchromhärte 

aushärten und ist damit für bestimmte anwendungen die  

ideale problemlösung. durch die überall fast gleiche  

Schichtstärke eignet sich diese Beschichtung auch für  

Maßkorrekturen an formen, bei denen eine nachbearbeitung 

nicht möglich ist. 

▶ chemisch nickel

10µm chemisch nickel schützt  
ein aluminiumteil vor anlaufen,  
korrosion und abnutzung. Gleichmäßige Schichtverteilung auf 

einem Gewinde. kein kantenaufbau 
oder „Schichtverarmung“ in der tiefe

die nickel/Teflon-  
Schicht erleichtert  

das verstellen einer 
Kopfstütze im  

automobilbereich 

▶ BEizEn / PaSSiViErEn
durch diese verfahren werden die verunreinigungen 

und korrosionsfördernden Bestandteile bei  

edelstählen entfernt, wodurch die edelstähle  

korrosionsbeständiger werden und die 

Kontaminationsneigung und verkeimungsgefahr bei 

lebensmitteln reduziert wird. 

▶ chemisch nickel/teflon durch einlagerung von ca. 25 vol.-% pTfe in eine chemische 

nickelschicht lassen sich die hervorragenden eigenschaften von 

Chemisch nickel noch deutlich verbessern. insbesondere durch Herabsetzung des Reibwertes verbessern sich die Gleiteigenschaften, 

wodurch beim Spritzgießen in der Kunststoffindustrie die entformung verbessert und die Taktzahl erhöht werden kann.

o-ring - Schwierige Gummimischungen 
zum Beispiel bei der Herstellung von  

o-ringen lassen sich oft nur durch 
eine nickel/ teflonbeschichtung 

der Form entformen

formkern - mit 
nickel/teflon: 
Entformung bei  
einem „klebenden” 
kunststoff

das chemische entgraten ermöglicht die wirtschaftliche  

Gratentfernung auch bei Massenteilen wie z.B. nähnadeln

▶ CHEMiSCHES EntGratEn

Bis zu 100µm Chemisch nickel stellt an einem  
Pumpenteil einer Flugzeugturbine bei reparatur das Maß 

eines neuteils her, ohne nachbearbeitung.

▶ VorHEr ▶ naCHHEr



es gibt 2 verfahren: elektropolieren von edelstählen sowie elektropolieren von 

 Werkzeugstählen. das elektropolieren von edelstählen findet anwendung  

insbesondere bei Bauteilen für die lebensmittel-, pharma- und chemische industrie. durch einen definierten abtrag wird die 

Oberfläche gereinigt, eingeebnet und  

geglättet. Beim elektropolieren von  

Werkzeugstählen geht es im Wesentlichen 

um verringerung der Rauheit und erzeugung 

eines Oberflächenglanzes.

▶ entWicklung

▶ Qualitätssicherung die firma Spitzke ist zertifiziert nach din en iSO Gemäss vorgaben aus dem 

Handbuch werden alle prozesse und verfahren regelmäßig auf Sollwerte und 

funktion überprüft. ein externes institut prüft Bauteile auf Schichtqualität wie Korrosionsschutz, Härte,  

verschleiß und Homogenität. die analytische Überwachung der Bäder erfolgt im eigenen labor und wird er-

gänzt durch fremdlaboruntersuchungen.

▶ elektropolieren

in unserer entwicklungsabteilung werden sowohl neue verfahren entwickelt als auch Schicht- 

eigenschaften bestehender verfahren verbessert.

ein Schwerpunkt dieser abteilung ist die lösung von Kundenproblemen. So konnte in der vergangenheit für eine anwendung in  

der Raumfahrt ein verchromungsverfahren für ein Bauteil aus Titan entwickelt werden. im Bereich automobil wurde ein Oberflächen-

verfahren entwickelt, mit dem durch eine gezielte Rauheit auf einem Gleitblech die Bremsgeräusche reduziert werden konnten.

nach dem Elektropolieren

vor dem Elektropolieren

Rauheit einer Metallober�äche
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